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Putty • Particulate • Morsels 
EIN BIOAKTIVER SYNTHETISCHER KNOCHEN 
FÜR SCHNELLERE HEILUNG 

NovaBone® ist ein zu 100 % bioaktives 
Synthetikmaterial aus natürlichen körpereigenen 
Stoffen – Silizium, Natrium, Kalzium, Phosphor 
und Sauerstoff. 
NovaBone ist osteostimulativ, d. h. es beschleunigt 
den Knochenbildungsprozess, der sich durch die 
aktive Stimulation der Osteoblastenproliferation 
und –differenzierung aufgrund zellulärer Interaktion 
mit den ionischen Lösungsprodukten, die bei der 
Absorption freigesetzt werden, auszeichnet. 
NovaBone ist ein bioaktives Synthetikmaterial, das 
aus vorhandenem Knochenmaterial neue 
Knochen bilden kann. 
NovaBone zeigte im Vergleich mit autogenen 
Knochentransplantaten äquivalente 
Knochenwachstumsraten.3 
NovaBone bewirkt eine genetische Aktivierung 
der Osteoblastenrekrutierung und –
proliferation.4,5 
NovaBone ist ein optimaler Knochenfüller, da es 
die Morbidität bei der Gewinnung autologer 
Transplantate verringert.  
NovaBones aktivierende chemische Eigenschaften 
fördern die Knochenbildung und schaffen so ein 
Gerüst für neues Knochenwachstum. 
NovaBone ist ein klinisch erprobter 
Knochenwachstumskatalysator. 
 

NovaBone kann problemlos mit autologen, 
allogenen oder autogenen Wachstumsfaktoren 
kombiniert werden, um die chirurgischen 
Möglichkeiten zu erweitern und den 
Heilungsprozess zu beschleunigen. 
 



 

 

 

D I E  Z E I T A C H S E DER BIOAKTIVEN 
HEILUNG 

 

   NACH 6 STUNDEN 20 STUNDEN  50 STUNDEN 
MINUTEN Präzipitation einer amorphen Absorption Fixierung der 

Austausch von Na+ Kalziumphosphatschicht biologischer Stammzellen 
und H+  Verbindungen   

1 STUNDE 
Verlust von Na+ führt zur 
Freisetzung von löslichem 

Siliziumdioxid und zur Bildung 
von Oberflächensilanol- 

gruppen (SiOH), die zu einer 
siliziumdioxidreichen Schicht 

repolymerisieren 

10 STUNDEN 
Kristallisation einer   

Hydroxylkarbonatapatit- 
schicht und Wachstum von 

1 bis 10 Tagen 

24 STUNDEN 
Makrophagen- 

tätigkeit 

100 STUNDEN
Differenzierung 
der Stammzellen 

 

 

NovaBone verursacht sofort nach der 
Einführung an der Operationsstelle eine 
chemische Oberflächenreaktion.  
Die durch NovaBone freigesetzten Ionen 
stimulieren die Osteoblasten und verändern die 
Materialoberfläche, die die für die 
Knochenregeneration entscheidenden Stoffe an 
die Operationsstelle lockt und dort bindet. 

 

Die Ionenfreisetzung findet kontinuierlich statt 
und ist in den ersten Wochen des 
Heilungsprozesses besonders entscheidend. Mit 
der fortschreitenden Ionenfreisetzung verwandelt 
sich das NovaBone-Material in ein zunehmend 
porigeres Gerüst, wodurch sich die Oberfläche 
vergrößert. Gemeinsam stimulieren die 
Ionenfreisetzung und die veränderte Oberfläche 
die am Aufbauprozess beteiligten Osteoblasten. 
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Putty 

AUßERGEWÖHNLICHE 
NUTZUNGSEIGENSCHAFTEN

NovaBone Putty ist ein anwenderfreundliches, 
gebrauchsfertiges bioaktives Synthetikum, das 
problemlos mit autologen und anderen 
autogenen Wachstumsfaktoren kompatibel ist.  
 

NovaBone Putty hat außergewöhnliche 
Nutzungseigenschaften. Das bioaktive 
Synthetikum kann problemlos jede Form 
annehmen oder ausfüllen und haftet nicht an den 
Handschuhen. 
NovaBone Putty bleibt von der Ausspülung 
unberührt. Chirurgen können darauf 
vertrauen, dass es nicht mit ausgespült wird, 
sondern das Knochenwachstum an der 
gewünschten Stelle gewährleistet. 

 

 

BESTELLINFORMATION 

Kat. No. Beschreibung 

770600 NovaBone Putty, 0.5cc  

770601 NovaBone Putty,  1,0cc 
770602 NovaBone Putty, 2.5cc  

770605 NovaBone Putty,  5,0cc 
770610 NovaBone Putty, 10,0cc  

 



 

 

 

NACHGEWIESENE KNOCHENBILDUNG 
 NovaBone Putty hat sich in einer Studie bei Kaninchen mit Femurkondylusdefekt als im Wesentlichen 
äquivalent zu NovaBone Particulate erwiesen. An den entsprechenden Femurkondylusmodellen waren 
nach 6 Wochen erste Knochenneubildungen zu erkennen, nach 12 Wochen voll entwickelte Knochen. 

 

NovaBone Particulate (control) nach 6 Wochen                               NovaBone Putty nach 6 Wochen 

NovaBone Particulate (control) nach 12 Wochen                             NovaBone Putty nach 12 Wochen 

B = Formation of new bone 
N = Residual NovaBone Particulate or Putty particles 
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Particulate 

OPTIMALER KNOCHENFÜLLER
Chirurgen bevorzugen die Eigenschaften von NovaBone 
Particulate nicht nur, weil es die Heilung beschleunigt, sondern 
auch, weil es eine Reihe von Methoden ergänzt und zahllose 
Vorteile im Vergleich zu anderen Produkten bietet. 
 

Größe und Zusammensetzung von NovaBone   
Particulate erzeugen eine beinahe magnetische Wirkung, 
dank der es sanft an den Instrumenten anhaftet. Diese 
außergewöhnliche Eigenschaft macht das Arbeiten mit 
NovaBone Particulate einfach und präzise. 
 

Sobald NovaBone Particulate an einer Operationsstelle 
eingeführt wird, verbindet es sich mit dem umliegenden 
Gewebe und verbleibt in situ. Darüber hinaus führt 
NovaBone Particulate nur in einer Knochenumgebung 
zu Knochenwachstum und beseitigt so die Gefahren, die 
mit ektopischem Knochenwachstum assoziiert werden.  
 

NovaBone Particulate kann allein oder in Verbindung  
mit autologen, allogenen oder autogenen Materialien  
verwendet werden, um die Transplantatmenge an der  
Operationsstelle zu vergrößern. 
 
 
 
 
 

  BESTELLINFORMATION 

Kat. No. Beschreibung 

 

770704 NovaBone Particulate, 2cc 
770705 NovaBone Particulate, 5cc 
770710 NovaBone Particulate, 10cc 
770715 NovaBone Particulate, 15cc 

NovaBone vs. Hydroxyapatite 
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Im Gegensatz zu Kalziumphosphatkeramik, 
festigen sich die NovaBone-Partikel bereits in der 
ersten Anwendungswoche.¹  

 

NovaBone vs. Bone 

500

400

200

300

0

100

4 WEEKS 12 WEEKS

NOVABONE BONE

Anfangs sind Härte- und Dichtegrad von 
NovaBone größer als bei Knochen. Während sich 
neue Knochen bilden, werden die NovaBone-
Partikel abgebaut. Schließlich verringern sich 
Dichte und Härte des Transplantats, und es ist 
nicht mehr von den Knochen zu unterscheiden.² 
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Morsels 

A U S G E Z E I C H N E T E  HYDROPHILE EIGENSCHAFTEN 

 

NovaBone Morsels schaffen eine günstige 
Umgebung für die Zellinfiltration, indem sie 
Knochenvorläuferzellen anlocken, wodurch neue 
Knochen gebildet werden. Aufgrund ihrer 
osteostimulativen und osteokonduktiven 
Fähigkeiten sind sie die ideale Wahl für eine 
Vielzahl chirurgischer Anwendungen, wobei sie 
die Morbidität vollständig aufheben, die mit der 
Gewinnung autologer Knochen assoziiert wird. 

Osteostimulativ und osteokonduktiv. 

Ausgezeichnete hydrophile Eigenschaften (z. B. 
problemloses Anlocken und Absorbieren von Blut). 
 

Vollständige Aufhebung der Morbidität, die mit der 
Gewinnung von autologen Knochen assoziiert wird. 
 

Attraktive Alternative zu autogenen und allogenen 
Transplantaten.  
 

Arbeitet sich in den Wirtsknochen ein. 
 

Porigkeit imitiert die Struktur der menschlichen 
Spongiosa. 

BESTELLINFORMATION 

Kat. No. Beschreibung  

 

770805  NovaBone  Morsels,   5cc (2-5mm) 

770810  NovaBone  Morsels, 10cc (2-5mm) 

770815  NovaBone  Morsels, 15cc (2-5mm) 
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Putty • Particulate • Morsels 

DIE WISSENSCHAFT HINTER NOVABONE 
NovaBone war bereits Gegenstand von über dreißig 
basiswissenschaftlichen, in-vivo- und Humanstudien. Es wurde im 
Vergleich mit zahlreichen alternativen Materialien, die heute auf 
dem Markt sind, positiv bewertet. NovaBone kann eine 15-
jährige Erfolgsgeschichte in Bezug auf Sicherheit und 
Wirksamkeit auf einem weiten klinischen Anwendungsgebiet 
vorweisen. Darüber hinaus hat NovaBone im Vergleich mit 
autogenen Knochentransplantaten äquivalente Wachstumsraten 
gezeigt.  
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